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Abstract. Metal coatings are starting to be widely used as a way to prevent metals from corroding. In
addition to preventing corrosion, metal coatings have been developed to thicken metals, increase hardness,
wear resistance, and corrosion resistance. Characterization of the materials used using SEM, and XRD. The
SEM characterization results show a crystal shape similar to a pyramid. The increasing coating time will
increase the crystal size with the preferred plane orientation direction is [111] with the largest crystal size in
the experiment with a time of 4.5 h which is 55.44 nm using the Williamson-Hall method.
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Abstrak. Pelapisan logam mulai banyak digunakan sebagai cara untuk mencegah logam dari korosi. Selain
mecegah korosi, pelapisan logam mulai dikembangkan untuk mempertebal logam, meningkatkan kekerasan,
ketahanan aus, dan ketahanan korosi.. Karakterisasi material yang digunakan dengan menggunakan SEM,dan
XRD. Pada hasil karakterisasi SEM mempelihatkan bentuk kristal yang mirip dengan piramida. Semakin
meningkatnya waktu pelapisan akan menaikan ukuran kristal dengan arah orientasi bidang yang disukai
adalah [111] dengan ukuran kristal terbesar pada percobaan dengan waktu 4.5 j yaitu sebesar 55,44 nm yang
menggunakan metode Williamson-Hall.

Kata kunci: Pelapisan, SEM, XRD.

PENDAHULUAN Pelapisan  logam  mulai  banyak

digunakan sebagai cara untuk mencegah

Logam aluminium menjadi salah satu
material yang  banyak  digunakan
masyarakat seperti transportasi, bangunan
dan konstruksi serta aksesoris dan
dekorasi rumah karena sifatnya lunak dan
penampilan bergaya, warnanya keperakan
dan mengkilap. Harga cukup terjangkau

serta  mudah  didapatkan, berbeda
pemanfaatan logam aluminium pada
bidang  keteknikan, pada  bidang

keteknikan penggunaan logam aluminium
karena logam aluminium mudah dibentuk,
sebuah konduktor panas yang baik, tahan
terhadap suhu dingin, aluminium juga
dapat terkorosi. [1][2]

logam dari korosi. Selain mecegah korosi,
pelapisan logam mulai dikembangkan
untuk mempertebal logam, meningkatkan
kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan
korosi [3][4]. Banyak faktor yang
mempengaruhi untuk mendapatakan hasil
keuntungan tersebut diantaranya adalah
komposisi  bahan, komposisi larutan
[5][6], suhu larutan [7][8][9], kuat arus
larutan[10]-[12], durasi pencelupan dan
tegangan listrik larutan[5], [10]-[17].
Proses electroplating telah lama dikenal
untuk pelapisan logam seperti nikel, krom,
emas, dan perak. Metode elektroplating
menawarkan banyak kelebihan seperti
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lebih cepat, terpercaya dan biayanya
relatif lebih murah [18][19][20]-[23].

Ukuran  kristal ~ memiliki  impresi
langsung pada energi permukaan lapisan.
Seiring dengan energi  permukaan,
morfologi permukaan juga memainkan
peran  penting dalam keterbasahan
permukaan. Karena dari
kerapatan arus (j) dapat diperoleh
ketebalan, morfologi lapisan dan ukuran
kristal. Oleh karena itu dalam riset ini
akan dicari perubahan mikrostruktur
lapisan dan sebaran partikel Ni di atas
substrat Al dengan variasi waktu [24],
[25].

Penelitian yang dilakukan oleh Zubar yo
dkk menggunakan larutan elektrolit
NiSO4.6H,0 (210g L), NiCl..H20 (20
gL?) dan H3BOs (45 g L) [26]. Larutan
ini disebut juga sebagai larutan watts
karena menggunakan tiga komponen
pendukung utama seperti Nikel sulfat,
nikel klorida dan boric acid

Meskipun penelitian mengenai
pelapisan Nikel di atas substrat alumnium
telah  banyak dilakukan. Meskipun

penelitian pelapisan Nikel ke aluminium
dengan variasi waktu telah banyak
dilakukan, namun masih banyak yang
kurang menjealaskan dengan detail
mengenai pengaruh pelapisan nikel diatas
aluminium dengan metode elektrodeposit
terhadap ukuran  kristal, morfologi
permukaan. Karakterisasi material pada
penelitian ini menggunakan SEM, dan
XRD.

PENELITIAN
1. Bahan dan Persiapan

Batang anoda yang digunakan adalah
logam nikel murni 98% dan anodanya
adalah  substrat aluminium. Larutan
elektrolit yang digunakan adalah larutan
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watts  NiSO4.6H.0  (210g L%,
NiCl2.6H20 (20 gL ) dan H3BO3 (45 g L
1 dengan kualitas/grade analis dari pabrik
kimia  Merck.  Sebelum  dilakukan
percobaan logam aluminium diamplas dan
dicuci dalam larutan ultrasonik.

perubahanrM 2. Morfologi dan Struktur

Gambar 1 memperlihatkan evolusi
mikrostruktur pelapisan Nikel murni
diatas Aluminium dengan variasi waktu.
Terlihat dari hasil SEM Nikel tersebar
merata di atas substrate Aluminium pada
proses elektroplating dengan waktu 3.5 j
(Gambar 1a). Kemudian secara visual
terlihat dari penambahan waktu menjadi
4.5 j ukuran kristal semakin membesar
dan terlihat cukup dekat satu sama lain
(Gambar 1b). Pada variasi waktu 5j h
secara visual ukuran kristal menjadi lebih
kompak dan terikat satu sama lain
(Gambar 1c).

Tabel 1: Komposisi kimia dari nikel murni yang
diuji dari XRF

Unsur Konsentrasi ( % )
Al ( Alumunium ) 0,02
Ca ( Kalsium) 0,04
Fe (Besi) 0,23
Ni ( Nikel ) 98,01
Y (Yitrium) 1,61
Zr (( Zirkon) 0,04
Nb ( Niobium) 0,05
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Gambar 1.(a-c) hasil morfologi SEM dengan perbesaran 10.000 x untuk variasi waktu

Tabel 2: Parameter hasil karakterisasi XRD

Sampel
Parameter
3.5 jam 4.5 jam 5 jam
Struktur . . Cubic
Kristal Cubic FCC Cubic FCC FCC
Space Fm-3m Fm-3m Fm-3m
Group
space
Group 225 225 225
Number
Parameter
Kisi (A) 3,5175 3,5206 3,5152
a=b=c
Volume 44.36 44.36 44.36
Densitas 8,79 8,79 8,79
(g/cm3)
d's‘(’z‘;'”g 1,0142 1,0093  1,0137
Crystallite
Size
Williamson- 20,69 55,44 21,00
Hall
(hm)
GOF
(Goodness 0,8837 2,04934 0,98324
of Fit)

ola XRD yang dihasilkan Pola XRD
yang ditampilan pada Gambar 2 adalah
hasil rietveld refinement dari pola XRD
yang diolah menggunakan software
HighscorePlus Software. Struktur Kkristal
yang dibentuk adalah face centered cubic
(FCC) yang menunjukan tiga puncak
signifikan untuk bidang [111], [002] dan
[022]. Fasa yang terbentuk adalah fasa
tunggal dan tidak ada fasa lainnya yang
terbentuk di permukaan lapisan Ni.

Terdapat tiga intensitas puncak yang
berbeda secara signifikan, puncak-puncak
tersebut adalah bidang [111], [002] dan
[022]. Perbedaan intensitas puncak ini
disebabkan oleh perbedaan rapat massa di
permukaan setiap bidang kristal akibat
variasi waktu.

Selain itu, parameter yang tak kalah
pentingnya yaitu ukuran butir (crystallite
size) dengan metode Williamson-Hall.
Metode Williamson-Hall memiliki dua
faktor yaitu gL dan pfe sehingga dapat
dilakukan  plot dengan  membentuk
persamaan akhir menjadi serupa dengan
persamaan garis lurus, yaitu y = mx + c.
Persamaan yang digunakan dalam plot
disebut sebagai W-H plot, dan diberikan
pada Persamaan 1 berikut ini [27].

B Cos® = Ce Sin + KTA (1)
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Gambar 2. Pola XRD dari pelapisan Nikel ke Al
dengan variasi waktu pada arus 50 mA

Hasil karakterisasi XRD ditampilkan
pada Tabel 2. Dengan menggunakan
perangkat lunak Highscore Plus. Nilai
parameter kisi menunjukkan fenomena naik
dan turun seiirng dengan perubahan waktu.
Hal ini berkaitan dengan berkurangnya nilai
d-spacing dimana diakibatkan oleh adanya
residual stress yang memberikan kompresi
terhadap mikrostruktur material itu sendiri
sebagai bentuk respons material terhadap
perubahan waktu.
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a) WH Plot As Received
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b) WH Plot As Received

Gambar 3. W-H Plot pada pelapisan Ni ke Al
dengan variasi waktu a) 3.5 jam, b) 4.5 jam dan c)
5 jam

KESIMPULAN

Telah berhasil dilakukan pelapisan
Nikel diatas substrate Al dengan variasi
waktu. Efek pelapisan Ni mempengaruhi
morfologi  permukaan, dan ukuran
krsital. Variasi waktu 4.5 j mempunyai
ukuran kristal paling besar dengan
metode Williamson-Hall sebesar
55,44nm dengan bidang kristal yang
paling dominan  [111].  Struktur
morfologi kristal berbentuk piramida
dengan sebaran kristalnya terdistribusi
menyeluruh di atas substrate Al.
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